
Catálogo de

Tintas
A solução eficaz em especialidades químicas.



Acidulante

O ácido cítrico é eficaz na complexação de íons metálicos, o que ajuda a evitar reações indesejadas entre pigmentos e 
metais presentes na formulação. Isso melhora a estabilidade da tinta.

Ácido Cítrico Anidro (granulado / pó)

Curtumes, têxtil, desinfetantes, produção de formiato.Ácido Fórmico 85%

O ácido fosfórico é o principal componente das soluções de fosfatização, que reagem com metais como aço, ferro 
fundido, alumínio e zinco para formar uma camada de fosfatos metálicos: melhora a aderência da tinta ao substrato; 
aumenta a resistência à corrosão.

Ácido Fosfórico 85%

Aditivo Anti-pele

Inibidor de formação de pele em tintas à base de solvente.Metil-Etil-Cetoxima (MEKO)

Agente Nivelante

Agente Nivelante para sistemas base solvente (acrílicos, epóxi e PU).Crayvallac Flow-100

Crayvallac Flow-200.Crayvallac Flow-200

Crayvallac Flow-450.Crayvallac Flow-450

Agentes Coalescentes

Butildiglicol (Éter Butílico do Dietilenoglicol)
Butilglicol (Éter Butílico do Monoetilenoglicol)
Éter Metílico do Dipropilenoglicol (DPM)
Etildiglicol (Éter Etílico do Dietilenoglicol)
Hexilenoglicol

Coalescente para tintas base água.

Solvente hidrossolúvel para tintas, tinturarias e formulações cosméticas.Metildiglicol (Éter Metílico do Dietilenoglicol)

Agentes de ancoragem

Conhecidos como polímeros de PVB (Poli-vinil-butiraldeído), são agentes de ancoragem para "inks", para "primers", para 
tintas&vernizes, e também são utilizados na fabricação de vidros automotivos laminados, em concentrados de 
pigmentos metálicos, em adesivos  como promotor de adesão, em hot-melt, em adesivos estruturantes.

Mowital 14-S

Menor peso molecular, menos viscosidade, menor ponto de amolecimento e menor dureza do filme.Mowital B-16H

Equilíbrio entre viscosidade e resistência; boa transparência e adesão em múltiplas superfícies.Mowital B-20H

Maior viscosidade, maior resistência mecânica, indicada para filmes mais espessos e aplicações exigentes.Mowital B-30 H

Alta viscosidade e peso molecular elevado, ideal para aplicações estruturais e adesivos com alta performance.Mowital B-30 HH

Maior resistência à umidade, solubilidade em solventes apolares.Mowital B-60H

PVB modificado com melhor adesão a substratos metálicos, ideal para primers industriais e sistemas bicomponentes.Mowital BA-20S

Agentes Oxidantes

Persulfato de Potássio

Persulfato de Sódio
Iniciador de polimerização em sínteses orgânicas.

Agentes Quelantes

Agente quelante para íons cálcio, ferro e magnésio.EDTA Tetrassódico

Agentes Redutores

Agente redutor e antioxidante em processos industriais.Sulfito de Sódio



Alcalinizantes

Agente alcalinizante, neutralizante e intermediário em sínteses químicas.Metil Dietanolamina (MDEA)

Neutralizante, emulsificante e agente alcalinizante.Monoetanolamina (MEA)

Neutralizante e agente de controle de pH em cosméticos e detergentes.Monoisopropanolamina (MIPOA)

Neutralizante e anticorrosivo para sistemas aquosos.Morfolina

Agente alcalinizante, emulsificante e neutralizante.Trietanolamina 85% (TEA)
Trietanolamina 99% (TEA)

Antioxidantes

Antioxidante em formulações industriais e cosméticas.Butil-Hidróxitolueno (BHT)

Asfaltos & aditivos de pavimentação

Aditivo para asfaltos, tintas e selantes; aumenta resistência térmica.Gilsonite (Betume da Judéia)

Cargas Minerais

Carga mineral absorvente e reforçante.Diatomita

Catalisadores

Catalisador na síntese de ésteres, éteres (plastificantes).Ácido Metanossulfônico 70%

Catalisador em reações de esterificação e eterificação.Ácido p-Toluenossulfônico (65% / 95% / 99%)

Estabilizante para explosivos, agente espumante, intermediário químico.Hexametileno Tetramina (Urotropina)

Iniciador para polimerização e produção de fenol e acetona.Hidroperóxido de Cumeno

Iniciador de reações de polimerização e cura de resinas.Hidroperóxido de T-Butila

Catalisador para cura de resinas poliéster.Hidroperóxido de Terc-Butila

Iniciador de polimerização em resinas poliéster e PVC.Peróxido de Di-Benzoíla

Iniciador térmico para reações de polimerização.
Peróxido de Di-Cumila

Peróxido de Terc-Butila (DTBP)

Iniciador de reação de polimerização em emulsão.Persulfato de Amônio

Catalisador e intermediário químico.Trietilamina Anidra

Conservantes & biocidas

Solvente e conservante para cosméticos e aplicações industriais.Fenóxi-Etanol (Protectol PE)

Conservantes antimicrobianos para produtos à base de água.Isotiazolinonas (CIT / MIT)

Controladores de polimerização

Intermediário químico, fabricação de borracha, controlador de tamanho de cadeia.2-Mercapto-Etanol (BME)

Agente de cadeia para controle de peso molecular em polimerizações.N-Dodecil-Mercaptana (NDDM)

Controlador de peso molecular em polimerizações.Terc Dodecil Mercaptana (TDM)



Dispersante Universal

Dispersante Universal e Umectante, especialmente recomendado para sistemas epóxi e PU.Crayvallac D-801

Endurecedor

Agente de cura em epóxis e intermediário em tensoativos.Dietilenotriamina (DETA)

Agente de cura epóxi, tensoativos e complexantes.Etilenodiamina (EDA)

Agente de cura para resinas epóxi, alta resistência térmica e química.Isoforona Diamina (IPDA)

Agente de cura para epóxis e resinas.Tetraetilenopentamina (TEPA)

Agente de cura para epóxi e aditivo quelante.Trietilenotetramina (TETA)

Fluido Térmico

Fluido térmico sintético para sistemas de transferência de calor.Fluido Térmico (Jarytherm DBT)

Hidróxi-Monômeros

Monômero para resinas acrílicas, promove adesão e flexibilidade.Hidróxi-Etil-Acrilato (HEA)

Monômero para lentes de contato, resinas dentárias, biocompatível.Hidróxi-Etil-Metacrilato (HEMA)

Monômero funcional, melhora adesão e flexibilidade em resinas.Hidróxi-Propil-Acrilato (HPA)

Monômero para adesivos e revestimentos com resistência química.Hidróxi-Propil-Metacrilato (HPMA)

Inibidores de pré-polimerização

Inibidor de pré-polimerização para ácido acrílico, ésteres e monômeros acrílicos, PVC e estireno; funciona também 
como antioxidante e interruptor de reações com ácido acrílico, ésteres e monômeros.

Fenotiazina (PTZ)

Inibidor de pré-polimerização em polímeros acrílicos, metacrílicos, acrilonitrila.Hidroquinona (HQ)

Inibidor de pré-polimerização em polímeros acrílicos, metacrílicos, acrilonitrila.
Metil-Éter de Hidroquinona (MEHQ) 
ou Parametóxi-Fenol (PMP)

Intermediário em sínteses orgânicas, antioxidante.Para Metóxi Fenol (PMP)

Inibidor de pré-polimerização, antioxidante para borrachas, usando também como corante para têxteis.Parabenzoquinona (PBQ)

Inibidor de polimerização e antioxidante para monômeros.Terc Butil Catecol 85% (Água / Metanol)

Inbidor de pré-polimerização em estireno, butadieno, cloreto de vinila, Isopreno, norborneno, hidrocarbonetos 
insaturados. Apropriado para monômeros que tendem a se combinar com o oxigênio e formar peróxidos livres, 
processo no qual o TBC atua como inibidor na formação desses radicais livres.

Terc-Butil-Catecol 85% em Água 
(TBC H2O)

Inbidor de pré-polimerização em estireno, butadieno, cloreto de vinila, Isopreno, norborneno, hidrocarbonetos 
insaturados.

Terc-Butil-Catecol 85% em Metanol 
(TBC MeOH)

Solvente higroscópico, plastificante e umectante.Trietilenoglicol (TEG)

Intermediários Químicos

Modificador de PU, fabricação de pré-polímeros de PU.1,4-Butanodiol

Resinas de poliéster, PU, tintas e adesivos; muito usado como modificador de PU.1,6-Hexanodiol

Produção de PVA, adesivos, copolímeros.Acetato de Vinila Monômero (VAM)



Intermediários Químicos

Produção de plastificantes, lubrificantes sintéticos, catalisadores, agentes secativos em resinas alquídicas.Ácido 2-Etil-Hexanóico

Intermediário de síntese para resinas de poliamida.Ácido Adípico

Intermediário de resinas de poliamida, alquídicas, poliéster, nas quais funciona como um controlador de peso molecular.Ácido Benzóico

Resinas poliuretânicas hidrossolúveis.Ácido Dimetilol-Propiônico (BIS-MPA)

Poliamida PA 612, poliésteres, lubrificantes sintéticos, adesivos especiais.Ácido Dodecanodioico C12 -DDDA

Intermediário de síntese para resinas fumáricas.Ácido Fumárico

Usado como intermediário de síntese para vernizes eletroisolantes.Ácido Isoftálico (PIA)

Ésteres, lubrificantes sintéticos, plastificantes.Ácido Isononanóico

Intermediário de resinas, sendo um item baseado na química verde.Ácido Itacônico

Conservante e intermediário químico em síntese orgânica.Ácido Propiônico

Usado como intermediário químico.Ácido Salicílico

Agente desincrustante e acidulante em formulações industriais.Ácido Sulfâmico

Produção de PET (polietileno tereftalato), poliésteres, resinas, filmes plásticos.Ácido Tereftalico (PTA)

Produção de agentes complexantes.Ácido Tioglicólico 99% (ATG)

Solvente e intermediário para epóxi e fragrâncias.Álcool Benzílico (Técnico)

Intermediário para plastificantes e surfactantes.Álcool Butil-Octílico (Isofol 12)

Intermediário para resinas furanicas.Álcool Furfurílico

Solvente e intermediário na síntese de ésteres e tensoativos.Álcool n-Hexílico (Alfol-6)

Solvente e intermediário para tensoativos.Álcool n-Octílico (Alfol-8)

Intermediário para surfactantes e lubrificantes.Álcool Octil-Decílico (Isofol 18T)

Intermediário para resinas epóxi e produtos de limpeza.Aminoetil Etanolamina (AEEA)

Agente de cura para epóxi.Aminoetil Piperazina (AEP)

Intermediário na produção de resinas poliéster e alquídicas.Anidrido Ftálico
Anidrido Trimelítico (TMA)

Intermediário de resinas poliéster, substituindo o anidrido ftálico.
Anidridro Hexahidroftálico (HHPA)
Anidridro Tetrahidroftálico (THPA)

Matéria-prima para policarbonatos e resinas epóxi.Bisfenol-A (BPA)

Usado como fundente, retardante de chama, ou conservante.Bórax Decahidratado

Resina natural usada em tintas, adesivos e papel.Breu WW/X - Colofônia



Intermediários Químicos

Monômero usado na produção de nylon e resinas.Caprolactama

Monômero para resinas termoendurecíveis.Dialil-Ftalato (DALP)

Intermediário para síntese orgânica.Dibutilamina (DBA)

Intermediário para produtos farmacêuticos e agroquímicos.Dietilamina

Intermediário de síntese para resinas poliéster; agente coalescente.Dietilenoglicol

Agente de neutralização e tensoativo.Dietil-Etanolamina (DEEA)

Intermediário na produção de produtos farmacêuticos e pesticidas.Dimetilamina 60%

Estabilizante e intermediário químico.Dimetil-Anilina (DMA)

Agente alcalinizante e coalescente secundário em tintas.Dimetil-Etanolamina (DMEA)

Intermediário na fabricação de poliéster.Dimetil-Tereftalato (DMT)

Solvente e veículo para fragrâncias, tintas e cosméticos.Dipropilenoglicol (Grau Industrial)

Matéria-prima para resinas epóxi.Epicloridrina

Solventes e surfactantes de alto ponto de ebulição (substitutos dos fluidos de silicone).Éteres Pesados (Linha Nacol Ether da Sasol)

Umectante, hidratante em cosméticos, excipiente farmacêutico.Glicerina Branca Bi-destilada

Umectante em aplicações industriais, lubrificante, anticongelante.Glicerina Técnica Vegetal

Base para resinas melamínicas, usada em laminados e revestimentos.Melamina Técnica

Anticongelante, solvente, plastificante e intermediário.Monoetilenoglicol (MEG)

Diol para resinas de poliéster, poliuretanos e cosméticos.MP-Diol -MP-DIOL - 2-METIL 1,3 PROPANEDIOL 

Glicol de alta funcionalidade, matéria-prima para resinas de poliéster, em especial para tintas em pó.Neopentil-glicol (NPG)

Matéria-prima para produção de tensoativos não iônicos.Nonilfenol (Grau Técnico)

Reticulante e agente bactericida em resinas e adesivos.Paraformaldeído 91% / 93% (Granulado)

Intermediário para resinas fenólicas, borrachas e adesivos industriais. Atua como modificador de 
desempenho, conferindo resistência térmica e mecânica.

Paraterciário-Butil-Fenol (PTBF)

Glicol de alta funcionalidade, matéria-prima para resinas de poliéster, em especial para tintas em pó.Pentaeritritol Mono Grade

Intermediários em esterificações e agentes de controle de viscosidade.Polietilenoglicol - PEG (200 / 300 / 400 / 600)

Poliéter para formulação de poliuretanos de alta flexibilidade.Politetrametileno-Éter-Glicol 1000 / 1800 / 
2000 (PTMEG)

Intermediário de síntese para resinas poliéster; agente coalescente.Propilenoglicol Grau Industrial

Aditivo para borrachas, colas, produtos de tratamento capilar.Resorcina

Glicol de alta funcionalidade, matéria-prima para resinas de poliéster, em especial para tintas em pó.Trimetilol-Propano (TMP)



Isocianatos

Reagente em espumas e elastômeros de poliuretano.Tolueno Diisocianato - 80:20 (TDI)

Modificador de reologia para resinas de média polaridade.Argimel B8/S8

Modificador de reologia para resinas de baixa e média polaridade, sem necessidade de pré-gel.Argimel ED

Modificador de reologia para resinas de alta polaridade, sem necessidade de pré-gel.Argimel ED2

Modificador de reologia para resinas de alta polaridade, como poliéster, PU e Epóxi. Há a necessidade de preparo de um pré-gel em 
estireno.

Argimel S7/X7

Modificador de reologia para resinas de alta polaridade, como poliéster, PU e Epóxi. Sem a necessidade de preparo de um pré-gel.Argimel X7S

Modificadores de Reologia

Modificador de reologia para resinas de baixa polaridade, principalmente alquídicas.Argimel B4/S4/X4

Modificador de Reologia à base de Óleo de Mamona Hidrogenado; uso de 0,5 a 1,5% em resinas de baixa e média polaridade.Crayvallac Anti-settle CVP

Modificador de reologia à base de cera micronizada de poliamida.Crayvallac Extra

Modificador de Reologia Líquido para sistemas base-solvente de alta polaridade.Crayvallac LA-150

Modificador de Reologia Líquido para sistemas base-solvente de baixa polaridade.Crayvallac LA-250

Modificador de Reologia Líquido para sistemas base-água.Crayvallac LA-350
Crayvallac LA-380

Modificador de Reologia à base de Óleo de Mamona Hidrogenado e Poliamida.Crayvallac MT

Crayvallac Optima

Modificador Pasta Ativada a 12% em Estireno; para massas plásticas à base de RPI.Crayvallac PA-12S

Pasta pré-ativada de terceira geração, a 20% de sólidos e dissolvida em Acetato de Butila e Etanol; adequada para tintas marítimas, 
com destaque para a diminuição do escorrimento (antisag) e da separação na embalagem (antisettle).

Crayvallac PA3BA-20

Pasta pré-ativada à base de poliamida, dissolvida em estireno e adequada para massas plásticas de poliéster.Crayvallac PA3S-12

Pasta pré-ativada à base de poliamida, dissolvida em aguarrás e com excelentes propriedades anti-sag e ant-settle.Crayvallac PA3WDA-20

Pasta pré-ativada de terceira geração, a 20% de sólidos e dissolvida em Xilenos Mistos; adequada para tintas marítimas, com destaque 
para a diminuição do escorrimento (antisag) e à separação (antisettle).

Crayvallac PA3X-20

Pasta pré-ativada de quarta geração, a 20% de sólidos e dissolvida em Acetato de Butila e Etanol; destaque para a diminuição do 
escorrimento (antisag) e da prevenção da separação na embalagem (antisettle). Excelente transparência.

Crayvallac PA4BA-20

Crayvallac PA4WDA-12

Pasta pré-ativada de quarta geração, a 20% de sólidos e dissolvida em Xilenos Mistos; destaque para a diminuição do escorrimento 
(antisag) e à separação (antisettle),  e à excelente transparência.

Crayvallac PA4X-20

Pasta pré-ativada dissolvida em DIUP e adequada para a formulação de adesivos e selantes à base de silicone. Melhora o cizalhamento 
da massa, melhora a resistência ao "slump" e dispensa a necessidade de altas temperaturas para o processamento do produto.

Crayvallac PA5DA-25

Pasta pré-ativada dissolvida em PPG e adequada para a formulação de adesivos e selantes à base de silicone. Melhora o cizalhamento 
da massa, melhora a resistência ao "slump" e dispensa a necessidade de altas temperaturas para o processamento do produto.

Crayvallac PA5GA-25

Derivado de Óleo de Mamona Hidrogenado adequado para tintas em pó, em especial para o sistema PRIMID. Melhora as propriedades 
de escape de gases, fluxo e nivelamento.

Crayvallac PC



Óleo de Mamona Hidrogenado modificado com poliamidas, indicado para sistemas com solventes de alto poder de solvência.Crayvallac SF

Modificador de reologia para resinas de alta polaridade, sem necessidade de pré-gel.Argimel ED2

Cera de poliamida micronizada adequada ao fabrico de selantes de silicone em altas temperaturas, monocomponentes com 
secagem a úmido, com impacto na diminuição do cisalhamento, excelente controle de "sag" e resistência ao "slump", melhorando 
a estabilidade na estocagem.

Crayvallac SL

Cera de amida modificada desenvolvida para adesivos e selantes, que propicia excelente redução de cizalhamento por afinamento, 
excelente controle de sag e resistência ao "slump", muito boa estabilidade na estocagem, redução de ciclos de processamento.

Crayvallac SLT

Modificadores de Reologia

Cera de poliamida micronizada adequada ao fabrico de selantes de silicone em baixas temperaturas, monocomponentes com 
secagem a úmido, com impacto na diminuição do cisalhamento, excelente controle de "sag" e resistência ao "slump", melhorando 
a estabilidade na estocagem.

Crayvallac SLX

Poliamida que apresenta desempenho superior àquele do OMH, propiciando maior estabilidade às tintas. Adequada para tintas 
industriais e decorativas. Especialmente recomendável para sistemas de alto sólidos onde o excelente controle de sag é 
combinado com a baixa espessamento.

Crayvallac Super

Cera de poliamida micronizada desenhada para primers epóxi base solvente e de cura ao ambiente, com excelentes propriedades 
de repintura, anti-settle e anti-sag.

Crayvallac Ultra

Crayvallac X-60

Modificador de reologia para sistemas base água.Laviothix P-100

Cera micronizada Teflonada conhecida como agente anti-slip.

Crayvallac WF-1039
Crayvallac WF-3200 NF
Crayvallac WF-6010

Crayvallac WN-1442
Crayvallac WN-1875
Crayvallac WN-3025
Crayvallac WW-1001
Crayvallac WW-1074
Crayvallac WW-1077

Componente para produção de poliestireno, ABS e resinas acrílicas.Monômero de Estireno

Monômero base para resinas acrílicas (transparência e dureza).Metil-Metacrilato HQ40 / TOP20 (MMA)

Produção de polímeros, resinas acrílicas, tintas.Ácido Acrílico Glacial

Produção de PMMA, resinas, adesivos, polímeros especiais.Ácido Metacrílico Glacial

Monômero hidrofóbico para tintas, adesivos e selantes.Acrilato de 2-Etil-Hexila

Modificadores de Superfície

Monômeros

Monomêros Acrílicos

Monômero para resinas acrílicas com boa flexibilidade.Acrilato de Butila

Monômero para formulações de tintas e adesivos.Acrilato de Etila

Produção de polímeros acrílicos, com propriedades de dureza e transparência.Acrilato de Metila

Monômero para resinas flexíveis, adesivos e tintas.Metacrilato de Butila (N-BUMA)



Monômero para plásticos, resinas e adesivos.Metacrilato de Etila

Monômero usado para propriedades hidrofóbicas e adesivas.Metacrilato de Isobutila (Iso-BUMA)

Monomêros Acrílicos

Poliacrilato em água e glicol. Adequado para tintas protetivas base água acrílicas e epoxídicas.Crayvallac A-2678-M

Poliacrilato em solvente. Melhora o aspecto da superfície em sistemas PU e acrílico base solvente.Crayvallac A-620-A2

Base renovável para poliuretanos, plásticos e lubrificantes.Óleo de Mamona Industrial

Óleos vegetais industriais

Sequestrante de íons metálicos em detergentes e produtos de limpeza.Tetrapirofosfato de Sódio

Quelantes

Poliacrilato em solvente. Usado como agente degasificante em sistemas PU e acrílico base solvente.Crayvallac A-2201-M

Resina Acrílica

Crayvallac A-72A260

Solvente para desengraxe, remoção de tintas e expansão de espumas de PU.Cloreto de Metileno

Solventes Clorados

Solvente natural com ação bactericida, aromatizante e desengraxante.Óleo de Pinho (42% / 65% / 75%)

Solventes Naturais & fragrâncias

Solvente oxigenado para tinta de cura em estufa.Acetato do Éter Metílico do Propilenoglicol

Solvente industrial, limpador e desinfetante.Álcool Isopropílico (IPA)

Solvente em tintas de secagem em estufa, solvente pesado.Acetato de Butilglicol

Solventes Oxigenados

Solvente polar usado em formulações de tintas e eletrônicos.Carbonato de Propileno

Solvente para resinas para tintas flexográficas.Ciclohexanona

Solvente para tintas, vernizes e adesivos.Diacetona Álcool (DAA)

Solvente de baixa toxicidade para tintas, adesivos e resinas.Éster Dibásicos (DBE)

Solvente, desinfetante e intermediário em síntese.Etanol (96% / 99%)

Coalescente para tintas base água.Éter Metílico do Propilenoglicol (PM)

Solvente em tintas, vernizes e síntese química.Isobutanol

Solvente potente e volátil, usado em tintas, adesivos e vernizes.Metil-Etil-Cetona (MEK)

Solvente em vernizes, tintas e adesivos com boa volatilidade.Metil-Isobutil-Cetona (MIBK)

Solvente de alta performance e intermediário para plastificantes.Octanol (Álcool 2-Etil-Hexílico)

Solvente para resinas, plastificantes e intermediário químico.N-Butanol



Solvente polar de baixa viscosidade para síntese orgânica e adesivos.Tetrahidrofurano (THF)

Solvente para síntese farmacêutica, eletrônicos e resinas especiais.N-Metil-Pirrolidona (NMP)

Solvente polar para polímeros, adesivos e resinas.Dimetilformamida (DMF)

Solventes Polares

Agente emulsionante e umectante em polimerização em emulsão, isento de NPE, com diferentes níveis de 
etoxilação conforme aplicação desejada

Álcool Isotridecílico (3 EO / 5 / 6 / 8 / 9 / 
10 / 12 / 30 / 30 a 70% / 40 / 40 a 70 %)

Agente umectante de cargas e pigmentos, isento de NPE.Álcool Laurílico 7 EO

Umectante e emulsionante em formulações de tintas e adesivos.Álcool Laurílico EO / PO (Marlox MO 
124 / 154)

Agente umectante de cargas e pigmentos, isento de NPE, baixa espuma.
Álcool Laurílico 3 EO/6 PO
Álcool Laurílico 4 EO/5 PO
Álcool Laurílico 6 EO/3 PO

Tensoativo com alto poder de limpeza e espuma.Lauril Sulfato de Sódio 28% (LSS)

Usado como umectante e dispersante em inks base água.2-Etil-Hexil-Sulfato de Sódio 34%

Tensoativos Aniônicos

Emulsionantes e agentes de consistência.Álcool Ceto-Estearílico (2 / 3,5 / 5 / 20 / 
28 / 50 e 80 EO)

Emulsionante, umectante e dispersante.Álcool 2-Etil-Hexílico 2 EO

Tensoativos Não-Iônicos

Emulsionante e estabilizante para sistemas aquosos.Álcool Laurílico Etoxilado (2 / 3 / 4 / 5 / 
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 23 EO)

Emulsionante e umectante.Álcool Undecílico EO / PO (Marlox 80)

Agente umectante, emulsionante e dispersante isento de NPE.Copolímero de Bloco EO / PO (Tensapol 
L-61 / L-62 / L-64)

Emulsionante natural, usado em alimentos, cosméticos e tintas.Lecitina de Soja

Agente emulsionante em polimerização em emulsão.

Nonilfenol 23 EO
Nonilfenol 30 EO
Nonilfenol 30 EO a 70%
Nonilfenol 40 EO
Nonilfenol 40 EO a 70%
Nonilfenol 50

Agente umectante de cargas e pigmentos.Nonilfenol 9,5 EO

Base para surfactantes não-iônicos e retardante de evaporação.Álcool Isotridecílico (Isotridecanol)

Base para formulação de surfactantes.Álcool C12-C13 (Safol 23)

Umectantes
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